Fragenkomplex A

Frage 1

Welche Möglichkeiten gibt es in ein Kristallsystem Fremdatome einzubringen?

Welche Eigenschaften besitzen diese Fremdatome jeweils?

Frage 2

Skizzieren Sie ein Zustandsdiagramm eines Systems mit vollständiger Mischbarkeit der Komponenten A und B im flüssigen Zustand, sowie im festen Zustand und zeichnen Sie die Legierung mit 30% der Komponente A ein.

Frage 3

Geben Sie für das unter Frage 2 skizzierte Diagramm die Temperatur-Zeit-Kurven für die Abkühlung einer Legierung mit 100% Komponente A und für eine Legierung mit 30% der Komponente A an.

Frage 4

Welche Gefügeänderungen laufen bei der Abkühlung einer Legierung mit 3,0% C-Gehalt bis Raumtemperatur ab?

Schätzen Sie die Temperaturen für die entsprechenden Umwandlungen ab!

Frage 5

Nennen Sie die Gefüge, welche bei Raumtemperatur nach dem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm

Mit dem Kohlenstoffgehalt von 0,8% vorhanden sind?

Frage 6

Nennen Sie zu den in Frage 5 genannten Gefügen die dazugehörigen Phasennamen! 

